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KORYTO WRAZ Z PROFILOWAITIEM
I zAGĘszCzANIEM PoDŁoŻA

l. wsTĘP
1.1. Pmedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specy{ikacji technicznej (SsT) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót zwtęanych z wykonywaniem koryta wraz z profi1owaniem i
zagęszczaniem podŁofa gruntowego prTy przebudowie drogr gminnej nr.118111E
w miejscowości Radostów Drugi. dlugośó odcinka 1025 m.

I.2. Zal<res stosowania SST
.t:^r'"' 

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
korrtraktowy przy z|ecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.l.

1.3. Zakres robót objętych SST

Usta]ęnia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą z,asad prowadzenia robót
nńązanych z wykonaniem koryta ptzęTLaczanego do ułożenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. określenia podstawowe

określenia podstawowe są zgodne z obowiągującymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogólne" pkt 1.4.

1.5. ogólne wymagania dotyczące robót

ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D .00.00.00 ,,Wymagania ogólne''
pkt 1.5.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonatia oruz za zgadnośi z
dokumentacją projektową ST i poleceniami Iniyniera.

2. MATERIAŁY

Nie występują.

3. sPRzĘT
3.1. ogótne wymagania doĘczące sprzętu

ogólne wymagarria dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00,,Wymagania ogólne''
pkt 3.

3.2. Sprzęt do rvykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoza powinien
wykazaó się możliwością korzystania z następująpego sprzętu:
- równiarek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem;
- koparek zczerpakaati profilowymi {przy wykonywaniu wąskich koryt),
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_ walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.
Stosowany sprzęt nie mozę spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości

gruntu podłoza. Sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera.

4. TRANSPORT

4.1. ogólne wymagania dotyczące transpońu

ogólne wymagania doĘczące transportu podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania
ogólne'' pkt 4.

5. WYKoNA1\nE R0BÓT

5.1. ogótne zasady wykonania robót

ogólne zasady wykonania roMt podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogólne'' pkt5.

5.2. Warunki przystąpienia do robót

Wykonawca powinien przystąpió do wykonania koryta otaz profilowania i
zagęszczerlta podłoza bezpośrednio przed rozpoczęciem robót nxłiązanych z wykonaniem
warstw nawierzchni. s/cześniejsze przystqpięnie do wykonania koryta oraz profilowania i

, zagęszczatia podłozą jest mozliwe wyłączrue za zgodąInżynierą w korzrystnych warunkach
l^iafinbsferycznych. :

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu rue moze
odbywać się ruch budowlany, ruezvńryany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni. Wykonawca przedstawi Inłnierowi do akceptacji projekt organtzacji i
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich Ędzie wykonywane
profilowani e i zagęszczanie koryta.

5.3. \ilykonanie koryta

Rodzaj sprzęfu, aw szczególności jego moc naleĘ dostosować do rodzaju grunfu, w
którym prowadzone sąroboĘ i do trudnościjego odspojenia.

Koryto mozna wykonywaó tęczlie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie
maszyn' na przykład ta poszerzeniach lub w prrypadku robót o małym zakresie. Sposób
wykonania musi być zaakceptowany ptzezlnżyniera.

C'n'nt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystary zgodnie z
ustalęniami dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na
odkład w miejsce wskazane ptzęzlnĄnieru.

Profilowanie i zagęszczenie podłożana|eĘ wykonaó zgodnie z zasadani określonymi
wpkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża

Przęd przysĘlieniem do profilowania podłoże powinno być ocryszczone ze wszelkich
zanieczyszczeń. NaleĘ również sprawdzić' czy istniejące rzędne terenu umoŻliwiają
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża.

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża naleiy przystąpić do jego zagęszczaria.
Zagęszczanle podłoza nalezy kontynuowaó do osiągnięcia wskazrrika zagęszczetia zgodnie z
BN.77l8931.12 [5]. Jakiekolwiek nierówności powstałe ptzy zagęszczantu powinny byó
naprawione przez Wykonawcę w sposób zaakceptowany ptzęz InĄmiera.

5.5. Utrzymanie koryt a otaz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża



J

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno byÓ utruymywane w
dobrym stanie.

Jeżeli po wykonaniu robót zvtiązanych z profilowaniem i "agęszczetiem podłoza
nasĘli ptzilwa w robotach i Wykonawca rue ptzystąpi natychmiast do układania warstw
nawierzchni' to powinien on zabezpieczyć podłoze przed nadmiernym zawilgoceniem' na
przykład przezrońożsmę folii lub w inny sposób zaakceptowany przsz|nŻyniera.

6. KoNTRoLA JAKoŚCI ROBÓT

6.1. ogólne zasady kontroli jakości robót

ogólne zxady kontroli jakości robót podano w ST D .00.00'00 ,,Wymagania ogólne''
pkt ó.

6.2. Badania w czasie robót

6.2.1. Częstotliwość orazzakres badan i pomiarów

CzęstotliwośĆ oraz zakres badan i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i
zagęszczetia koryta oruz wyprofilowanego podłoża gwaranĘącą zachowanie wymagan
jakości robót Wykonawca powinien prowadzić w czasie robót systemaĘcznie.

{^l7. QBMIAR ROBÓT

7.1. ogólne zasady obmiaru robót

ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D- 00.00.00 ,,Wymagania ogólne,' pkt7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkąobmiarowąjęst m2 (mek kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta --

Profilowanie i zagęszczenie podłożnpoó warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 w korycie:
-wykonane mechanicznie - 185416
-wykonane ręcznie -

s. oDBIÓR RoBoT
ogólne zasady odbioru robót podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogólne'' pkt 8.

Roboty uzraje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową ST i wymaganiami
Inżynierą jeżeli wszystkie pomiary i badania wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.

9. PoDsTAwAPŁATNoŚcI
9.1. ogólne ustalenia dotyczące podstawy pł*tności

ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w sT D -00.00.00
,,Wymagania ogólne'' pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:
- prace pomiarowe i roboĘ przygotowawcze,
- odspojenie gruntu zprzeruutem na pobocze i rozplantowaniem,
_ załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezięnie na odkład

lub naryp,
_ profilowanie dna koryta lub podłoża,
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- zagęszczetię,
- utrzTJ/manie koryta lub podłożą
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfrkacji

technicznej.

10. PRZEPISY Z\ilIĄZANE

Normy

1. PN-B-04481 Clnmty budowlane. Badania próbek gruntu
2. PN./B-067I4- Kruszywa mineralne. Badania. onlaczatiewilgotrości

17
3. BN-ó4/8931.02 Drogi samochodowe. Oznaszante modułu odkształcenia

nawieruchni podatnych i podłoża przezobciąpenie płlrtą
4. BN-68/8931.04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni

planografem i łatą
5. PN-s-02205 Oznaczanie wskaźnika zagęszczetia grunfu

s-t^ 
:


